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Nutzungspraktiken/Verbraucherverhalten 3 PLASTRAT

Institut fiir
sozial-Gkologische
Forschung

» Konsum als Prozess

Die Nutzung von Produkten (hier Hygieneprodukte, Fleece-Textilien,
Hundekotbeutel) ist eingebunden in einen Konsumprozess mit mehreren Phasen.
Umweltbelastende Eintrage kdnnen in verschiedenen Phasen des
Konsumprozesses entstehen bzw. beeinflusst werden:

Auswabhl Kauf | | Anpassung | Nutzung || Pflege/ | | Entsorgung
Verbrauch Reparatur

» Handlungsalternativen konnen an unterschiedlichen Phasen ansetzen
— Kauf und Nutzung eines vergleichbaren Produkts aus anderem Material

— Kauf und Nutzung eines anderen Produkts
— Geéanderte Praktiken der Nutzung / Pflege / Entsorgung
— Verzicht auf die Nutzung des Produkts




Defizitanalyse bestehender Glte-, 6 PLASTRAT

Material- und/oder Prifsiegel
L] EIWW

IWW ZENTRUM WASSER

- Nur drei der untersuchten Siegel betrachten den kompletten Lebenszyklus des Produktes.

- Kein Siegel beschaftigt sich explizit mit den Auswirkungen von Plastik auf limnische
Systeme.

- Grundsatzlich sind vielfaltige Ansatzpunkte fir ein moégliches Glitezeichen vorhanden!

Institut fir
sozial-6kologische
Forschung

» Vorgehensweise

1. Recherche Siegel
2. Auswahl von Siegeln zur Analyse
anhand von Auswabhlkriterien

3. Analyse der Slegel anhand von - -

Analysekriterien
4. Defizitanalyse der Siegel anhand von
inhaltlichen Kriterien

» Kernergebnisse
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Bewertungsverfahren/Gitesiegel 6 PLASTRAT
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IWW ZENTRUM WASSER

» Potentielle Bewertungsdimensionen des multikriteriellen Bewertungskonzeptes
fur Kunststoffe hinsichtlich ihrer Umweltvertraglichkeit fir limnische Systeme

Stakeholder-Dialog

- Identifikation adressatenspezifischer Bedurfnisse und Anforderungen bezogen auf
ein Gutesiegel und handlungsfeldbezogene Strategien

- produktgruppenbezogene und ggfs. Produktfeld Gbergreifende Stakeholder-
Workshops
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Eintragspfade und Elimination . \
Ad- / Desorption J PLASTRA

» Pellets aus 12 verschiedenen Kunststoffen fur Versuche an 6 Stufen einer
Klaranlage ausgewahlt

» EXxposition der LDPE-Pellets fur 75 Tage
POP-Sorptionsfahigkeit: LDPE >> PP > PS > PET*
* nach Ergebnisse von PLASTOX (JPI Oceans)

kein Nachweis von PCBs (32), HCH (5) und DDT (6)
» Nachweis von PAK in allen Pellets an allen Stellen

v

Quelle: ELW




Eintragspfade und Elimination . \ PLASTRAT

Probenahme an Klaranlagen J/

der Bundeswehr

Universitdt (. Miinchen

» Entnahme von zeitproportionalen 24h-Mischproben mittels Schlauchpumpe
in Edelstahl-Tank 1 m3

» Umwalzen des Tanks und Filtration Gber Filterkaskade im Saugbetrieb

Saugpumpe
0 S0um 0 geﬁget
Zu beprobendes Abwas { | 2, N
100 um 0

asserzahler Ruckschlagventi




Aufbereitung von Klarschlammproben 6 PLASTRAT

der Bundeswehr

Universitat & Miinchen
» Ziel

— Hygienisierung und Reduktion der organischen Substanz ohne Mikroplastik
zu zerstoren === Fenton-Reaktion

» Ergebnisse
— erreichte CSB-Reduktion > 80 %

— deutliche Verbesserung der Filtrierbarkeit
fur 50 mL Faulschlamm < 1 min. statt 200 min.
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AFS als Begleitparameter in der 6
Mikroplastik-Untersuchung PLASTRAT

der Bundeswehr

Universitdt ﬁ Miinchen

» abfiltrierbare Stoffe (AFS) als Mal} flr den Partikelgehalt

» Basis fur das Aufzeigen moglicher Korrelationen und fir die
Ubertragung von Ergebnissen

» Nach DIN 38409-2 ist die Ermittlung von AFS mit verschiedenen
Filtern mdglich (Material, Porenweite). DIN EN 872 legt den Einsatz
von Glasfaserfiltern fest.

A Priufung der Vergleichbarkeit der Befunde

KA1 KA 2 KA 3
600 400 800
% 700
£3 %0 300 600
2B 500
3y 300 200 400
R 20 300
100 200
100 100
0 0 0
300 300 300

Ablauf VK
AFS [mg/l]

250 250 250
200 200 200
150 150 150
100 100 100
50 50 50
0 0 0

5 5 5
4 4 4

z E» 3 3 3

=T 2 2 2

o

<<« 1 n.a. 1 n.a. 1 n.a.
0 0 0

I Papierfilter, PF 77 Glasfaserfilter, GF-1,0 NN Membranfilter, MF T Min~Max
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Aufbereitung und Analyse ‘A) PLASTRAT

. . . g = 1 i L__eibniz-lnstitut
» Weitere Probenaufbereitungsschritte %:-:@ANEE{GZEQ’?:V““””Q
— eine Dichteseparation mit Natriumpolywolframat

» Analyse

— Automatisierung der Partikelerkennung und Raman-
Mikroskopie durch Entwicklung der GEPARD-Software
(OPEN SOURCE und frei verfugbar

)

— halbautomatische Auswertung der Raman-Messungen
mit Programm TrueMatch

Ivar do Sul 2018

» Ergebnisse

— erste Analysen fur Klarschlamme zeigen eine extrem
hohe Partikeldichte, die zu Messzeiten von ca. einer
Woche pro Probe bei Erfassung aller Partikel > 10um
fuhren

— Entwicklung eines Verfahrens (Gerates) zur
Aliquotierung der Proben
10 x 10 mm Si-Filter; PorengréfRe 50 um;

— GEPARD ermdglicht statistisch abgesicherte Analyse  ca 11.000 identifizierte Partikel davon 23
einer Teilmenge der zuvor identifizierten Partikel KU T )



https://gitlab.ipfdd.de/GEPARD/gepard
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Stoffliche Dynamik und 3 pL ASTRAT

Wirkungsanalyse </
bfg& = / Umversrtat mj’viwzj’nchen
corrie S = |WW

UNIVERSITAT
FRANKFURT AM MAIN

: atmospharisch, aquatisch
Szenarien  yy-c, uv-A/B, Taglicht

Ausgangsmaterial = Degradation gealtertes Material

Polyethylene PE (virgin & Rezyklat)
Polyethylenterephthalat PET (virgin & Rezyklat)
Polyvinylchlorid PVC (virgin & Rezyklat)
Starkeblend-Ecoflex

Polybutylensuccinat PBS




Stoffliche Dynamik und /.
Wirkungsanalyse & PLASTRAT

und swehr

bfg“‘ T / Umversrtat Munchen
cortiE {2 = |WW

UNIVERSITAT
FRANKFURT AM MAIN

atmospharisch, aquatisch

Szenarien . c 'uv-a/B, Taglicht

Ausgangsmaterial = Degradation gealtertes Material

P - Analyse der Additive
Charakte”SIerung - Leaching der Materialien

- 0ko- und humantoxikologische Analyse der
Leachate




Stoffliche Dynamik und /.
Wirkungsanalyse & PLASTRAT

Bundesanstat for
Gewisserkunde -
::,"#

Unrvers;tat Munchen

Szenarien

Ausgangsmaterial = Degradation gealtertes Material

nachgewiesene Additive im Untersuchung gealtertes Material:

Ausgangsmaterial: - Nachweis von Oxidations-

- sekundare und primare Anti- produkten an Oberflache
oxidantien mit ATR-FTIR

- Weichmacher, Gleitmittel - keine Veranderungen der

- UV-Absorber, Stabilisatoren Bulkeigenschaften mittels

- Monomere, Oligomere Pyrolyse-GC-MS nachweisbar




Stoffliche Dynamik und 6 PLASTRAT

Wirkungsanalyse

GOETHE @.

UNIVERSITAT
FRANKEFURT AM MAIN

Szenarien

v

[ Ausgangsmaterial } Degradation >[gealtertes Material}

Leachate nach aquatischer Bewitterung mit UV-C Strahlung

Anti-Ostrogen? U U ? V V V
Anti-Androgen? U U ? V V V
Dioxin-ahnlich? U U ? U \Y U
Basistoxizitat? U U ? VvV V \'
Oxidativer Stress3 = U VvV ? \Y/ VvV \/
Gentoxizitat4 U U ? ? V \/

In-vitro Testung: Hefe-basierte Reportergenassays, 2Mikrotox-Assay, SAREc32-Assay, “umuC-Test

| JEC
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Stoffliche Dynamik und 6 PLASTRAT

Wirkungsanalyse

GOETHE @

UNIVERSITAT

FRANKTFURT AM MAIN

Szenarien

v

[Ausgangsmaterial J Degradation >[gealtertes Material}

Gentoxizitat von Leachaten nach aquatischer Bewitterung

dunkel U U \' U U \' U U
UV-A/B U U \' U \Y \Y U \Y
UV-C U U \' \Y U \Y U \Y
UV-A/B

in H,0 U U \' U U \Y U U

umuC-Test: In-vitro Testung mit Salmonella typhimurium

BMBF-Forschungsschwerpunkt Plastik in der Umwelt - Statuskonferenz, Berlin, 09./10.04.2019




Stoffliche Dynamik und 6
Wirkungsanalyse PLASTRAT

: =IWW
Szenarien A

v

[Ausgangsmaterial J Degradation >[gealtertes Material}

Testung von 11 Antioxidantien

mely v v v v
oomE, | U v v v
P R I A R
GoaweEen | U v v u

1ER CALUX Assay; 2Hefe-basierte Reportergenassays
BMBF-Forschungsschwerpunkt Plastik in der Umwelt - Statuskonferenz, Berlin, 09./10.04.2019




Ausblick 3 PLASTRAT

» Analytik

— Weiterentwicklung der Probenaufbereitung

» Eintragspfade und Elimination
— Anwendung der Methodik

» Stoffliche Dynamik
— DSC-TGA-FTIR (intrinsische Veranderung der Matrix)
— Fortsetzung der Freisetzung (verschiedene Extraktionsmittel)
— toxikologische Bewertung der Extrakte
— Fortflhrung der Ad- / Desorptionsversuche an anderen Stoffgruppen

» Bewertungsverfahren
— Stakeholder-Workshops




www.plastrat.de 4 p astpar

Universitat der Bundeswehr Miinchen: C. Schaum, S .Krause, A. Mundani, N. Wick, L. Brof3

Bundesanstalt fir Gewasserkunde: T. Ternes, G. Dierkes, P. Schweyen, T. Lauschke

Goethe-Universitat Frankfurt: J. Oehlmann, U. Schulte-Oehlmann, K. Klein

ISOE - Institut fur sozial-6kologische Forschung: I. Stiel3, M. Winker, C. Vdlker, H. Kerber, E. Schramm, L. Raschewski
IWW Rheinische Westfalisches Institut fur Wasserforschung gGmbH: H. Pannekens, K. Wencki, N. Sips

aquadrat ingenieure GmbH: T. Gunkel-Lange

inge GmbH: C. Staaks, C. Pfister

Leibniz-Institut fir Ostseeforschung: M. Labrenz, J. lvar do Sul

Leibniz-Institut fur Polymerforschung Dresden e.V.: D. Fischer, F. Fischer

TU Darmstadt: L. Schebek, K. Sakaguchi-Soder, M. Gottschling
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